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PREFACIO

El Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC), es un organismo oficial que tiene como una de
sus funciones principales desarrollar y establecer los reglamentos que rigen el sector construccion en el area
de su competencia. Fue creado en el afio 1854 con el nombre de Secretaria de Estado de Guerra, Marina
y Obras Publicas, y suprimido ese mismo afio como resultado de una reforma constitucional, resurgiendo
posteriormente en el afio 1887, hasta nuestros dias. El 28 de diciembre del 1959 se nombrd Secretaria de
Estado de Obras Publicas y Comunicaciones, y finalmente, mediante el Decreto 56-10 fue cambiado a
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones.

Através de la Ley N0.687-82: “De la Creacion de un Sistema de Reglamentacién de Ingenieria, Arquitectura
y Ramas Afines”, el 27 de julio del 1982 se cre¢ la Direccion General de Reglamentos y Sistemas del MOPC,
con la responsabilidad de elaborar, coordinar y aplicar las regulaciones dentro de su competencia, en lo
concerniente al disefio y construccion de los proyectos y obras de ingenieria.

Posteriormente, la Ley 166-12: “Del Sistema Dominicano para la Calidad”, establecié dentro de las funciones
de los ministerios del Estado la elaboracién de Reglamentos Técnicos que regulen las caracteristicas de los
productos y materiales constructivos que seran utilizados en el pais, en el area que le corresponde,
incluyendo los procesos y métodos de produccion, relacionados a éstos.

Cumpliendo con su misidn regulatoria, el MOPC presenta a los profesionales del area este REGLAMENTO
TECNICO DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGON, elaborado bajo el marco del proyecto de colaboracion
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): “Fortalecimiento Institucional para mejorar el Marco Politico
y Desemperio de la Gestion del Riesgo de Desastres en la Republica Dominicana”, con el fin de garantizar
la calidad de los Blogues huecos de hormigén que se producen y comercializan en el pais.

Este Reglamento fue desarrollado en base a las normativas nacionales vigentes en el tema, elaboradas bajo
la coordinacion del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), tomando en cuenta normativas
internacionalmente reconocidas, adaptadas a las condiciones locales.

El Anteproyecto de Reglamento fue sometido a revisién por parte de un Comité Técnico formado para

estos fines, mediante reuniones y consultas técnicas, el cual estuvo integrado por los siguientes
representantes del sector publico y privado.
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TITULOI
CONSIDERACIONES GENERALES

CAPITULO | ,
OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

ARTICULO 1. OBJETIVO. Establecer los requisitos técnicos y los criterios para la evaluacion de la
conformidad que se deberan cumplir en la produccién y comercializacién de los bloques huecos de
hormigén que seran utilizados en los proyectos y obras de ingenieria en el pais, con el fin de garantizar
la seguridad nacional y la proteccion de la vida, acorde al disefio estructural aprobado; asi como, de
evitar practicas que puedan provocar perjuicios a los consumidores.

ARTICULO 2. CAMPO DE APLICACION. Este Reglamento sera de aplicacion obligatoria en la
fabricacion de bloques huecos de hormigén, elaborados con agregados livianos o normales, o una
combinacion de ambos, que seran utilizados en los sistemas de mamposteria de los proyectos y obras
de ingenieria en todo el Territorio Nacional.
ARTICULO 3. Este Reglamento abarca los requisitos técnicos y las caracteristicas que deberan cumplir
los bloques huecos de hormigén y sus componentes, incluyendo los criterios y procedimientos para la
evaluacion de la conformidad. No cubre los requerimientos de disefio y de construccién, luego de la
entrega del producto al comprador, ni las especificaciones sobre su colocacion en la obra, para cuyos
fines se deberan seguir las disposiciones de los reglamentos correspondientes, segun se indica a
continuacion de manera no limitativa:

¢ Reglamento para el Andlisis y Disefio Sismico de Estructuras, R-001

e Reglamento para Disefio y Construccion de Edificios en Mamposteria Estructural, R-027

e Especificaciones Generales para el Disefo de Edificaciones, R-009

e Requisitos del Reglamento de Construccibn y especificaciones para Estructuras de
Mamposteria, TMS 402/602

ARTICULO 4. ALCANCE. La aplicacion de este Reglamento abarca los productos incluidos en el
siguiente coédigo arancelario, de la Direccion General de Aduana, DGA:

e 6810.11.00 Bloques y ladrillos para la Construccion.

ARTICULO 5. NOTIFICACION INTERNACIONAL. El nimero de notificacion de este Reglamento
Técnico es el indicado a continuacion: G/TBT/NDOM/###t (-

ARTICULO 6. REFERENCIAS NORMATIVAS. Para la aplicacion de este Reglamento, se debera
cumplir con la version vigente de las normas indicadas a continuacion:

¢ NORDOM 461, Bloques Huecos de Hormigdn - Especificaciones Generales.
¢ NORDOM 635, Hormigén y Agregados para el Hormigén - Terminologia y Definiciones.
e ASTM C 33, Especificacion Estandar de los Agregados para Hormigon.

e ASTM C 136, Método Estandar de Ensayo para Analisis por Tamizado de Agregados Finos y
Gruesos.

e ASTM C 140, Métodos de Prueba Estandar para Muestreo y Prueba de Unidades de

(Y Informacion en proceso. Se incluira mas adelante
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Mamposteria de Hormigdn y Unidades Relacionadas.

ASTM C 426, Método de Prueba Estandar para la Contraccion por Secado Lineal de Unidades
de Mamposteria de Hormigon.

ISO/IEC 17025, Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y
Calibracion.

ISO/IEC 17065, Evaluacion de la Conformidad. Requisitos para los Organismos que Certifican
Productos, Procesos y Servicios.

CAPITULO I
DEFINICIONES Y NOTACIONES

ARTICULO 7. DEFINICIONES. Para los fines de este Reglamento los siguientes términos tendran el
significado indicado a continuacién:

1.

Acreditacion: Procedimiento por el cual un organismo autorizado para ello reconoce la
competencia técnica de laboratorios y de organismos de certificacion e inspeccién, para llevar a
cabo tareas especificas de Evaluacion de la Conformidad.

Blogque Hueco de Hormigdn: Es un elemento para uso estructural, de forma prismatica, con
dimensiones normalizadas, que se obtiene por moldeo del hormigén, y tiene celdas verticales.

Certificacion: Atestacién de tercera parte relativa a productos, procesos, sistemas o personas.

Consejo Dominicano para la Calidad (CODOCA): Entidad estatal adscrita al Ministerio de
Industria, Comercio y Mipymes (MICM), descentralizada, de Derecho Publico, con personeria
juridica, patrimonio y fondos propios, autonomia administrativa, econémica, financiera, técnicay
operativa, con competencia a nivel nacional; encargada de ejercer la maxima autoridad del
Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL), y responsable de formular la politica nacional
de calidad, acorde a las necesidades del pais, y los lineamientos y buenas practicas
internacionales.

Evaluacion de Conformidad: Cualquier actividad relacionada con la determinacion directa o
indirecta del cumplimiento de los requisitos especificados, relativos a un producto, proceso,
sistema, persona u organismo.

Lote: Cualquier nimero de unidades de bloques de hormigén de cualquier configuracion o
dimension manufacturadas por el productor utilizando los mismos materiales, disefio de mezcla
de hormigén, proceso de manufacturacién y método de curado.

Laboratorios de Ensayos: Son entidades o instalaciones, fijas 0 moviles, cuya funcién principal
consiste en evaluar la veracidad de las caracteristicas técnicas, metrologicas y de seguridad de
los productos, conocer su nivel técnico de acuerdo con el estado actual de la ciencia y la
tecnologia, y de determinar su comportamiento ante magnitudes externas influyentes. En un
sistema nacional de calidad, los laboratorios de pruebas y ensayos son las entidades juridicas
acreditadas y aprobadas, que realizan la evaluacion de la conformidad y emiten informes de
resultados a solicitud de terceros (laboratorios de tercera parte).

Norma Dominicana (NORDOM): Documento aprobado por el INDOCAL vy oficializado por el
CODOCA que prevé, para un uso comun y repetido, reglas, directrices o caracteristicas para los
productos, procesos y métodos de produccién o gestibn conexos, cuya observancia no es
obligatoria. Una norma puede incluir prescripciones en materia de terminologia, simbolos,
embalaje, marcado o etiquetado, aplicable a un producto, proceso o método de produccion, o
tratar exclusivamente de ellas.

Reglamento Técnico: Documento en el que se establecen las caracteristicas de un producto,
proceso 0 método de produccion con ellas relacionados, incluidas las disposiciones
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administrativas aplicables y cuya observancia es obligatoria. También puede incluir
prescripciones en materia de terminologia, simbolos, embalaje, marcado o etiquetado,
aplicables a un producto, proceso o método de produccidn, o tratar exclusivamente de ellas.

10. Sello de Calidad: Marca de conformidad otorgada por el INDOCAL para indicar que un
producto, proceso o servicio determinado cumple con las especificaciones en las Normas y/o
Reglamentos Técnicos Aplicables vigentes. Esta constituido por una marca fisica que se aplica,
adhiere o incorpora a cada unidad, conjunto de unidades o embalaje de acuerdo con las
caracteristicas y naturaleza del producto, proceso o servicio que corresponda distinguir.

PARRAFO |. Para la definicion de los demas términos incluidos en este Reglamento se debera utilizar
la NORDOM 461 “Bloques Huecos de Hormigén - Especificaciones Generales” y la NORDOM 635
“Hormigon y Agregados para el Hormigon - Terminologia y Definiciones”.

ARTICULO 8. NOTACIONES. Para los fines del presente Reglamento los siguientes términos tendran
el significado indicado a continuacion:

e ASTM: Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (American Society for Testing and
Materials).

e INDOCAL: Instituto Dominicano para la Calidad.

e |SO: Organizacion Internacional de Normalizacion (International Organization for
Standardization).

¢ MOPC: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones.

TiTULO I
REQUISITOS QUE CUMPLIR

CAPITULO |
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ARTICULO 9. Los bloques huecos de hormigén que sean utilizados en los proyectos y obras de
ingenieria deberan cumplir con todas las especificaciones y los requisitos fisicos establecidos en la
NORDOM 461 “Bloques Huecos de Hormigén- Especificaciones Generales”; la cual establece las
dimensiones y tolerancias permitidas, asi como, los criterios sobre resistencia a la compresion, absorcién
de agua, contenido de humedad, contraccion lineal por secado, acabado y apariencia, y los requisitos
para el transporte y almacenamiento.

ARTICULO 10. CLASIFICACION. Los bloques huecos de hormigén podrén ser clasificados: segln su
peso, el control de humedad o la resistencia a la compresion, de acuerdo a lo establecido en la NORDOM
461 “Bloques Huecos de Hormigodn- Especificaciones Generales”.

ARTICULO 9. MATERIALES. El cemento, los agregados, el agua, los aditivos y los pigmentos
colorantes que componen los bloques huecos de hormigén deberan cumplir con lo indicado en la
NORDOM 461 “Bloques Huecos de Hormigon- Especificaciones Generales” y sus normas de referencia.

CAPITULO I
DISPOSICIONES SOBRE EL USO EN LA OBRA
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ARTICULO 11. Las estructuras de mamposteria construidas en la obra utilizando bloques de hormigén
deberan cumplir con las disposiciones de los planos de construccién, aprobados por la autoridad
competente, y las especificaciones del proyecto.

ARTICULO 12. LIMITACIONES. En ningin caso se podra utilizar la mamposteria de bloques de
hormigdén como sistema estructural de edificios que tengan alturas mayores a las indicadas en el
“Reglamento para el Andlisis y Disefio Sismico de Estructuras, R-001”, referente a estructuras de muros
de mamposteria armada.

ARTICULO 13. El espesor de los muros de bloques, usados como elementos estructurales sismo
resistentes en la obra, no debera ser menor de 0.20m (8%).

EXCEPCION. Se permitiran muros con espesor no menor de 0.15m (6”) si la cuantia de muros en la
direccion considerada no es menor del 2%; siempre y cuando asi esté estipulado en el disefio estructural
aprobado.

ARTICULO 14. Los muros mamposteria construidos con bloques de hormigon deberan ser reforzados
internamente con barras de acero de refuerzo, acorde a los esfuerzos a los que estaran sometidos,
segun su disefo estructural aprobado, y cumplir con lo establecido en el “Reglamento para Disefio y
Construccion de Edificios en Mamposteria Estructural, R-027”.

TITULO Il
CRITERIOS DE INSPECCION

CAPITULO |
MUESTREO Y ENSAYO

ARTICULO 10. El muestreo y ensayo de los especimenes de muestra se deberan efectuar de acuerdo
a la norma ASTM C 140 “Métodos de Prueba Estandar para Muestreo y Prueba de Unidades de
Mamposteria de Hormigdn y Unidades Relacionadas”.

ARTICULO 11. El valor de contraccion lineal por secado para un determinado tipo de unidades
elaboradas con los mismos materiales, la misma dosificaciéon del hormigén y el mismo proceso de
elaboraciéon y de curado, debera ser basado en ensayos de unidades de bloques de hormigén,
efectuados de acuerdo con la norma ASTM C 426 “Método de Prueba Estandar para la Contraccion por
Secado Lineal de Unidades de Mamposteria de Hormigdn”, en un lapso no superior a los 2 afios
anteriores al despacho.

ARTICULO 12. Toda inspeccién de tercera parte, con la toma de muestra correspondiente, se debera
realizar junto con el fabricante o sus representantes autorizados.

ARTICULO 13. CONTENIDO DEL INFORME. El informe final con los resultados de los ensayos
realizados debera contener, al menos, las informaciones siguientes:

a) Nombre'y direccion del laboratorio del ensayo.

b) Identificacion del informe y la fecha de emision.

c) Nombre y direccion del cliente o la identificacién del proyecto.
d) Descripcion e identificacion de la muestra del ensayo.

e) Fecha de recepcion de la muestra del ensayo.

f) Fecha de ejecucion del ensayo.
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g) lIdentificacion del método de ensayo de la norma utilizada y una anotacion de cualquier
desviacién conocida del método del ensayo.

h) Nombre de las personas con responsabilidad técnica del informe del ensayo.
i) Tiempo o edad de las muestras de ensayo.
j) Fotografia, bosquejo o descripcién de la configuracion de la unidad.

k) Resultados de todos los ensayos y demas requerimientos establecidos en la ASTM C 140
“Métodos de Prueba Estandar para Muestreo y Prueba de Unidades de Mamposteria de
Hormigén y Unidades Relacionadas”.

ARTICULO 14. IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS. Cada muestra debera estar debidamente
identificada antes de su envio al laboratorio, segun lo establecido en la NORDOM 461, sefialando al
menos:

a) Fecha de produccién (dia mes y afio).
b) Namero del lote.

c) Tipo.

d) Numero de la muestra.

ARTICULO 15. TAMANO DE LA MUESTRA. Para la realizacion de los ensayos de resistencia a la
compresién, absorcion, peso unitario (densidad) y determinacion del contenido de humedad, la cantidad
de muestras seleccionadas debera cumplir con las disposiciones de la ASTM C 140 vigente: “Métodos
de Prueba Estandar para Muestreo y Prueba de Unidades de Mamposteria de Hormigén y Unidades
Relacionadas”.

CAPITULO II
REQUISITOS DE CONTROL DE CALIDAD

ARTICULO 16. DECLARACION DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE. El fabricante debera realizar
ensayos para verificar la calidad del producto, acorde a lo indicado en el Capitulo | de este Titulo Ill, y
deber& emitir un documento con las caracteristicas de los bloques de hormigdn y sus componentes, para
cada lote que haya producido, acorde ala NORDOM 461. En dicho documento, presentara los resultados
de los ensayos y las propiedades del producto, incluyendo su resistencia a la compresién y demas datos
establecidos en el ARTICULO 13.

ARTICULO 17. SELLO DE CALIDAD INDOCAL. Los productores podran solicitar el sello de calidad
emitido por el INDOCAL para la declaracion de la conformidad de su producto. Se considerara que el
producto que cuente con la marca de conformidad expedida por el INDOCAL, acreditado seguin la norma
ISO/IEC 17065 “Evaluacion de la Conformidad. Requisitos para Organismos que Certifican Productos,
Procesos y Servicios”, cumple plenamente con este Reglamento.

PARRAFO |. Luego de otorgado el sello de calidad, las empresas seran evaluadas de acuerdo con lo
suscrito en las Directrices y Lineamientos, y el Manual de Uso y Control del Sello de Calidad del
INDOCAL.

ARTICULO 18. RECHAZO. El lote sera rechazado si al aplicar los ensayos correspondientes no cumple
con los requisitos técnicos de calidad y con las especificaciones, asi como, con las condiciones de
almacenamiento y transporte requeridos para mantener intactas las caracteristicas del producto.


https://www.indocal.gob.do/download/2041/certificacion-de-sistemas/7155/ma-dec-002-rev-5.pdf
https://www.indocal.gob.do/download/2041/certificacion-de-sistemas/7155/ma-dec-002-rev-5.pdf
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CAPITULO 1Il
DEL CONTROL DE CALIDAD EN LA OBRA

ARTICULO 19. El control de calidad de los bloques huecos de hormigén colocados en la obra estara a
cargo del Director Responsable de la Obra y del Director de Supervision, segun las disposiciones
contractuales, quienes deberan cumplir con los requisitos y las inspecciones oficiales que se establecen
en el “Reglamento para la Supervision e Inspeccién General de Obras, R-004”, asi como, con lo indicado
en el “Reglamento para Disefio y Construccién de Edificios en Mamposteria Estructural, R-027”.

ARTICULO 20. Los Ministerios e Instituciones Estatales tendran la potestad y responsabilidad de
establecer mecanismos de control de calidad, con los ensayos e inspecciones correspondientes, en las
obras que estén bajo su competencia.

ARTICULO 21. El Director Responsable de la Obra y el Director de Supervision, al momento de recibir
los bloques de hormig6n en la obra, deberan realizar un muestreo del producto, para fines de efectuar
los correspondientes ensayos de laboratorio, que validen la calidad de los blogues recibidos.

ARTICULO 22. Los bloques de hormigén utilizados en la obra deberan cumplir con las caracteristicas,
tipo y resistencia que sean requeridos por el Ingeniero Estructural responsable del disefio de la obra en
la cual estos seran utilizados, conforme a los célculos estructurales, debidamente documentado en los
planos aprobados por la autoridad competente y las especificaciones técnicas del proyecto.

CAPITULO IV
REQUISITOS DE LABORATORIOS DE ENSAYOS

ARTICULO 23. El laboratorio de tercera parte que realice los ensayos para el control de calidad de los
bloques de hormigdn debera estar acreditado por el Organismo Dominicano de Acreditacion, ODAC, u
otro organismo internacional competente autorizado para tales fines, que se encargara de la evaluacion
de la conformidad del sistema de calidad del laboratorio, para verificar que cumpla con los requisitos
administrativos y técnicos establecidos en la norma ISO/IEC 17025 «Requisitos Generales para la
Competencia de los Laboratorios de Prueba y Calibracion».

ARTICULO 24. De igual forma, el laboratorio debera cumplir con las especificaciones de la norma ASTM
C 140 “Métodos de Prueba Estandar para Muestreo y Prueba de Unidades de Mamposteria de Hormigén
y Unidades Relacionadas”.

ARTICULO 25. Los laboratorios deberan estar dotados de los equipos, debidamente calibrados, y los
materiales requeridos para las pruebas pertinentes; asi como, de un personal capacitado en los ensayos
de control de calidad de los bloques huecos de hormigén. El técnico encargado del laboratorio que
supervisa los ensayos de control de calidad debera contar con experiencia demostrable en la realizacion
de ensayos de materiales de construccion.

TiTULO IV
EVALUACION DE LA CONFORMIDAD

CAPITULO |
DE LAS INSPECCIONES OFICIALES
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ARTICULO 26. El Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) y el Instituto Dominicano
para la Calidad (INDOCAL) seran los organismos oficiales con la responsabilidad de inspeccionar la
calidad de la produccién de los bloques huecos de hormigén, que seran utilizados en los proyectos y
obras de ingenieria. El control de calidad de los bloques de hormigén directamente en la obra sera
llevado a cabo segun lo establecido en el Capitulo Il del Titulo 11l de este Reglamento.

ARTICULO 27. El Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, cumpliendo con su rol regulador y
fiscalizador conferido por la Ley 166-12, en el proceso de control y seguimiento de la calidad y resistencia
de los blogues de hormigdn, requerira que éstos sea sometidos a las pruebas correspondientes mediante
los ensayos pertinentes, realizados segun lo establecido en las Normas Dominicanas (NORDOM), o en
su defecto, las normas internacionales reconocidas; para cuyos fines podrd seguir uno de los
procedimientos siguientes:

a) Realizar inspecciones de los bloques de hormigén, a través de un personal técnico de su
competencia, junto al personal técnico del INDOCAL.

b) Validar el sello de calidad del INDOCAL, como evidencia de la conformidad del producto, sin
requerir necesariamente inspecciones oficiales, muestreos o ensayos adicionales a los que
fueron realizados por el INDOCAL para estos fines; siempre y cuando:

1. La organizacion esté en cumplimiento con el esquema de certificacion.
2. El certificado del Sello de Calidad INDOCAL, se encuentre vigente.
3. Los productos de interés se encuentren dentro del alcance de certificacion.

¢) Reconocer la certificacion de lotes del INDOCAL como un aval de la calidad del producto, sin
establecer inspecciones oficiales, muestreos o0 ensayos adicionales, siempre y cuando se
observe la conformidad del producto; teniendo en cuenta que, este tipo de certificado es
exclusivo para el universo muestreado, declarado por la organizacion y de uso unico.

CAPITULO Il
DE LOS PRODUCTORES

ARTICULO 28. Las empresas productoras de bloques de hormigon seran responsables de garantizar la
calidad de su producto. Para el control y la declaracion de conformidad de la resistenciay las propiedades
de los bloques de hormigén, las empresas productoras deberan realizar las pruebas correspondientes a
los componentes durante el proceso productivo, asi como al producto final.

ARTICULO 29. DOCUMENTACION REQUERIDA. Para fines de las inspecciones oficiales, se debera
presentar la documentacion incluida en el listado siguiente:

a) Nombre del productor, planta o sitio de produccién con su niumero de identificacién y ubicacién.

b)  Certificados actualizados de calibracion de los equipos, de acuerdo al plan de calibracion de
equipos de la empresa (minimo cada afio).

c) Copia del Certificado de Registro Mercantil.

d) Copia de la Tarjeta del Registro Nacional de Contribuyentes, RNC.

e) Certificacion emitida por la Direccién General de Impuestos Internos (DGII) en la que se haga
constar que la empresa se encuentra al dia en el cumplimiento de todas sus obligaciones
tributarias y fiscales.

f) Permiso de Medio Ambiente.

g) Registro de calidad de la produccion que comprenda la vigencia del periodo de los certificados
emitidos.
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h) Los ensayos realizados en su laboratorio, correspondientes a la cantidad de muestras probadas,
de acuerdo con lo establecido en la NORDOM 461y la ASTM C 140.

i) Cualquier otro documento que tenga a bien requerir el MOPC/INDOCAL relacionado con el
proceso o que a juicio del productor aporte credibilidad a la calidad de la produccion, tales como
especificaciones técnicas de la materia prima, acreditacion internacional de ensayos,
certificados de capacitacion del personal, entre otros.

CAPITULO 1Il
PROCEDIMIENTO DE LAS INSPECCIONES OFICIALES

ARTICULO 30. Para fines del proceso de evaluacion de la conformidad de los blogques de hormigén, el
MOPC o el INDOCAL seleccionara el laboratorio acreditado donde seran realizados los ensayos
correspondientes, acorde a lo indicado en el Capitulo IV del Titulo Il del presente Reglamento, y
participara en el proceso de toma de muestras y envio, con la presencia un representante de la empresa
productora.

ARTICULO 31. El MOPC y/o el INDOCAL realizaran las inspecciones en el lugar de la fabrica. La
inspeccion del producto y de las instalaciones, incluyendo las actividades de muestreo, se haran en
cualquier momento, luego de que los inspectores oficiales hayan verificado con el productor la
disponibilidad de las instalaciones.

ARTICULO 32. Los productores o fabricantes deberan permitir el libre acceso a los técnicos del MOPC
y del INDOCAL a todas las partes de la planta que conciernan a la produccion, durante el proceso de
inspeccidn/evaluacion, y proveeran todas las herramientas y condiciones necesarias para la toma de
muestras y la inspeccion. Todos los ensayos seran conducidos de tal manera que no interfieran con la
operacion de la produccién.

ARTICULO 33. El muestreo se realizara acorde a la ASTM C 140 “Métodos de Prueba Estandar para
Muestreo y Prueba de Unidades de Mamposteria de Hormigén y Unidades Relacionadas”. Se tomaran
por duplicadas las muestras seleccionadas, una con fines de ensayo y otra como muestra testigo que
reposara en el INDOCAL.

ARTICULO 34. Los productores deberan correr con todos los gastos asociados al proceso de toma de
muestras y a la realizacion de los ensayos correspondientes en los laboratorios acreditados que hayan
sido seleccionados, a los fines de realizarles las pruebas pertinentes.

ARTICULO 35. Los formularios de inspeccion se llenaran con los aspectos observados por los
inspectores oficiales, asi como, otras informaciones suministradas por los productores, y deberan ser
firmados por todas las partes que participen en el proceso de inspeccion.

ARTICULO 36. Concluidas las pruebas, se emitird un reporte o expediente de inspeccion sobre la
evaluacion de la conformidad del producto, segun los resultados obtenidos, con las recomendaciones
pertinentes, que se remitira a la empresa productora para su conocimiento.

ARTICULO 37. Cuando se evidencie una inconformidad con los resultados de las inspecciones
regulares, se realizardn muestreos adicionales del mismo lote con fines comprobatorios, segun lo
dispuesto en este Reglamento, duplicando el tamafio de la muestra original. En caso de que los
resultados finales no estén conformes ala NORDOM 461, la produccion serd rechazada y seran tomadas
las acciones pertinentes para que el lote evaluado no sea comercializado en el pais.

PARRAFO I. En caso de que el lote muestreado ya haya sido comercializado, y no sea posible tomar la
muestra duplicada utilizando el mismo lote, se procedera de la siguiente manera:
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a) Silainconformidad es menor, la nueva muestra se tomara de otro lote, y se procedera segin
los resultados.

b) Si la inconformidad es mayor, el productor debera asumir las medidas pertinentes que sean
requeridas para reparar el dafio generado, segun las recomendaciones del Ingeniero Estructural
a cargo del proyecto donde se haya utilizado el producto, en coordinacién con el cliente. Estas
medidas podran incluir el reforzamiento de la estructura afectada, o su demolicion y reposicion.
Estas recomendaciones deberan ser revisadas y aprobadas previamente por la autoridad
competente que aprobd los planos técnicos, antes de ser ejecutadas en la obra.

TiTULOV
DISPOSICIONES FINALES

CAPITULO | ,
CRITERIOS GENERALES DE APLICACION

ARTICULO 38. REQUERIMIENTOS NO CUBIERTOS POR ESTE REGLAMENTO. Los requerimientos
necesarios para resistencia, y otras propiedades u operacion para el control de calidad de los bloques
huecos de hormigén, que no hayan sido cubiertos especificamente por este Reglamento, se podran
determinar a través de normas nacionales e internacionales reconocidas.

ARTICULO 39. NORMAS, CODIGOS Y REGLAMENTOS REFERIDOS EN ESTE REGLAMENTO. Los
Cadigos, Normas y Reglamentos referidos aqui, seréan considerados como parte de los requerimientos
de este Reglamento. Cuando ocurran diferencias entre las disposiciones de este Reglamento y el
reglamento o cédigo referido, prevaleceran las disposiciones que sean mas restrictivas.

ARTICULO 40. VALIDEZ. Si un titulo, capitulo, seccién, oracidn, articulo o frase de este Reglamento,
por cualquier razén resultare inconstitucional o ilegal, tal decision no afectara la validez de las deméas
partes de este Reglamento.

ARTICULO 41. OBLIGATORIEDAD. Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento técnico
seran de cumplimiento obligatorio para las personas naturales y juridicas que fabriquen, distribuyan y/o
comercialicen los bloques huecos de hormigén en el pais.

ARTICULO 42. AUTORIDAD COMPETENTE PARA LA APLICACION DEL REGLAMENTO. La
demostracion de la conformidad del producto con el presente Reglamento se realizard mediante la
presentacion de una declaracién de conformidad expedida por el INDOCAL y/o el MOPC, en base a los
ensayos realizados por un laboratorio acreditado, reconocido por dichas autoridades.

ARTICULO 43. REGLAMENTOS COMPLEMENTARIOS. Los productos a los que se refiere este
Reglamento deberan cumplir con las disposiciones de las normas y reglamentos que los rigen, y con lo
establecido en otras leyes aplicables a los mismos, como la “Ley General No. 358-05 de Proteccion de
los Derechos del Consumidor o Usuario”, y la “Ley General No. 64-00 sobre Medio Ambiente” y sus
modificaciones, asi como, las demas disposiciones emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.

CAPITULO Il
DISPOSICIONES LEGALES

ARTICULO 44. ENTRADA EN VIGOR. El presente Reglamento sera aplicado a partir de los seis (6)
meses de su oficializacion y publicacion.

PARRAFO I. El INDOCAL mantendré la vigencia de los certificados emitidos del Sello de Calidad, que
excedan el periodo de tiempo establecido de los seis (6) meses y establecera el plazo para actualizacion
de dichos certificados para cada organizacion, acorde al nuevo reglamento, en caso de ser necesario.

ARTICULO 45. SANCIONES. El no cumplimiento de las disposiciones establecidas en este Reglamento
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conllevard la aplicacion de las sanciones establecidas en la Ley No0.358-05: “Ley General de Proteccion
de los Derechos al Consumidor o Usuario”. De igual forma, las violaciones a las disposiciones relativas
al disefio y construccion de proyectos y obras de ingenieria, conllevara la aplicacion de las sanciones
establecidas en la Ley No. 687-82, “De la Creacién de un Sistema de Reglamentacién relativo a la
Ingenieria, Arquitectura y Ramas Afines”. En caso de que se cometan infracciones que correspondan a
otras legislaciones, seran aplicadas igualmente, las sanciones previstas en dichas legislaciones,
siguiendo el debido proceso.
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